(( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17421-01-01 Akkreditierungsstelle
2 Metallographische Priifungen
ASTM E 45 Standard Test Methods of Determining the Inclusion Content of Steel
2013
SEP 1520 Mikroskopische Priifung der Carbidausscheidung in Stdhlen mit Bild-
1998-09 reihen
DIN EN ISO 643 Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren KorngroRe
2020-06 (hier: Abschnitt 7.1.2, Auswertung durch Vergleich mit genormten

Bildreihentafeln)
DIN EN ISO 3887 Stahl - Bestimmung der Entkohlungstiefe
2018-05 1.2, Mikroskopische Ermittlung)
DIN 50602 Metallographische Priifverfahren - Mikroskopische Prifung von Edel-
1985-09 stahlen auf nichtmetallische Einschlisse mit Bildreihen

Verwendete Abkilirzungen:

ASTM American Society for Testing and Materials
DIN Deutsches Institut flr Normung

EN Europaische Norm

ISO Internationale Norm

SEP Stahl-Eisen-Prifblatter
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17421-01-01 Akkreditierungsstelle

Priifungen in den Bereichen:
mechanisch-technologische und metallografische Priifung von Stahl- und Eisenwerkstoffen

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden der Normen gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt
iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

1 Mechanisch-technologische Priifungen

DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -
2017-05 Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Teil 1: Priifver-
2015-02 fahren

(hier: HBW 2,5/187,5-HBW 5/750-HBW 10/3000)

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Hartemessung nach Vickers - Teil 1: Priifver-
2018-07 fahren
(hier: HV1 / HV10 / HV30)

DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Teil 1: Prifver-
2016-12 fahren
(hier: Skalen B und C)

DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei Raum-
2020-06 temperatur
(hier: Verfahren B)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17421-01-02 Akkreditierungsstelle

Priifung im Bereich:
Chemische und physikalisch-chemische Untersuchungen von Stahl und Eisenwerkstoffen

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestdnden der Normen gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt
iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

ASTM E 415 Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by
2021 Spark Atomic Emission Spectrometry

DIN EN ISO 15350 Stahl und Eisen - Bestimmung der Gesamtgehalte an Kohlenstoff und
2010-08 Schwefel - Infrarotabsorptionsverfahren nach Verbrennung in einem

Induktionsofen (Standardverfahren)
DIN EN ISO 15351 Stahl und Eisen - Bestimmung des Stickstoffgehaltes - Messung der

2010-08 Warmeleitfahigkeit nach Aufschmelzen in strémendem Inertgas
(Routineverfahren)

Verwendete Abkiirzungen:

ASTM American Society for Testing and Materials
DIN Deutsches Institut fiir Normung

EN Europdische Norm

ISO Internationale Norm

Gultig ab: 21.08.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-17421-01-03 Akkreditierungsstelle

Prifung im Bereich:
ausgewadhlte physikalisch-chemische Untersuchungen von Brauch- und Trinkwasser

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefithrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden der Normen gestattet. Das Priflaboratorium verfugt
liber eine aktuelle Liste aller Prifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

DIN EN ISO 10523 (C5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

2012-04

DIN EN 27888 (C 8) Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
1993-11

Verwendete Abklirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung
EN Europaische Norm

ISO Internationale Norm

Gliltig ab: 21.08.2023
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Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17421-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 21.08.2023
Ausstellungsdatum: 21.08.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
Oeger Strafle 120, 58119 Hagen

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgeflihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der nachfolgend aufgefiihrten Teil-
Akkreditierungsurkunden ausdriicklich bestatigt werden.

D-PL-17421-01-01
D-PL-17421-01-02
D-PL-17421-01-03

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum
Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und tberwachten Akkreditierung ist der
Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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